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Streszczenie
Badanie wptywu modyfikacji termicznej w atmosferze azotu na wybrane wlasciwosci

drewna topoli

Modyfikacja termiczna drewna jest jednym ze sposobéw poprawy jego wlasciwosci.
Obrobka termiczna w atmosferze azotu umozliwia podniesienie waloréw uzytkowych drewna,
wplywa na stabilno$¢ wymiarowa, wlasciwosci chemiczne i mechaniczne drewna. Modyfikacja
powoduje réwniez zmiang wlasciwosci estetycznych drewna, w tym barwy oraz potysku. W
ramach pracy podj¢to probg zbadania wptywu temperatury i czasu modyfikacji termicznej w
azocie na wybrane wiasciwosci drewna. Drewno topoli czarnej modyfikowane bylo w
atmosferze azotu w temperaturach 160°C, 170 °C, 180 °C,190 °C, 200 °C, 220°C oraz czasach
2 h, 4 h, 6h, 8 h. Wplyw parametrow (czasu i temperatury) modyfikacji termicznej byt
analizowany na podstawie zmian we , wlasciwosciach mechanicznych (wytrzymato$é na
zginanie statyczne, modul sprezystosci przy zginaniu statycznym, sciskanie wzdtuz widkien)
oraz fizycznych badanego materiatu (ubytek masy, gestos¢, zmiana barwy, potysk, wilgotnosé
rownowazna, nasigkliwos¢, specznienie) i skfadu chemicznego dla wybranych parametréw.

Na podstawie przeprowadzonych badan jednoznacznie mozna stwierdzi¢, ze temperatura
modyfikacji w istotny sposéb wptyngta na skiad chemiczny (z wyjatkiem ligniny) oraz
wiekszos¢ sposréd analizowanych whasciwosci fizycznych drewna a czas jedynie na zawartos¢
substancji ekstrakcyjnych. Modyfikacja termiczna w azocie w znacznym stopniu wplywa na
zmian¢ barwy drewna a wartosci potysku sa mmniejsze w poréwnania do drewna natywnego.
Najwigkszy wptyw modyfikacji odnotowano dla wytrzymatosci na zginanie. Mozna réwniez
stwierdzi¢, ze modyfikacja termiczna w atmosferze azotu wplywa na wytrzymalos¢ na

sciskanie wzdluz wiékien oraz modut sprezystosci przy zginaniu statycznym.
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Summary
Influence of nitrogen atmosphere thermal modification on chosen properties of poplar

wood

Thermal modification of wood is carried out to improve the properties. Thermal
treatment in a nitrogen atmosphere makes it possible to increase the usability of wood, and may
affect the dimensional stability, chemical and mechanical properties of wood. Modification is
also affecting changes of the aesthetic properties, among the others color and gloss. The aim of
this research was to determine the influence of different levels of temperature and the duration
of thermal modification in a nitrogen atmosphere on selected wood properties. Black poplar
wood was modified in a nitrogen atmosphere in the following temperatures 160 °C, 170 °C,
180 °C, 190 °C, 200 °C, 220 °C for 2 h, 4 h, 6 h, 8 h. Time and temperature influence was
analysed basis on the changes of the chemical composition, mechanical (modulus of rupture,
modulus of elasticity during bending and compressive strength parallel to the grain) and
physical properties of wood (mass loss, density, color change, gloss, equilibrium moisture
content, water absorption, swelling).

On the basis of the performed tests, it was proven that the temperature of the
modification has an important impact on the chemical composition (except lignin) and on the
most of the analysed mechanical properties of wood. On the other hand, time only has an impact
on the content of extractive substances. Thermal modification in nitrogen atmosphere
significantly influence the change of wood color and the gloss values are lower compared to
native wood. Thermal modification of wood has the greatest influence on the modulus of
rupture. It can also be concluded that the thermal modification in nitrogen atmosphere affects

the modulus of elasticity during bending and compressive strength parallel to the grain.
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